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Tepelny vyménik se strukturovanym jadrem vyrobeny technologii LPBF

Apollo ID: 197951

Datum: 23.5.2025

Typ vysledku: G - funkéni vzorek

Autofi: SNAJDR, P.; VAVERKA, O.; BAZALA, J.; KOUTNY, D.

Technicky popis:

Aditivné vyrobeny tepelny vymeénik vyuzivajici chladivo s preménou faze R1234yf a chladici kapalinu
Glysantin G48 je navrzen pomoci unikatniho predikéniho modelu vyvinutého v ramci diplomové
prace. Vymeénik vyuzZivd strukturované jadro tvorené matematicky definovanou teplosménnou
plochou. | pfes nutnou vétsi tloustku stény z diivodu pouzité technologie Laser Powder Bed Fusion,
dosahuje navrZzeny vymeénik stejného vykonu 5,6 kW v porovnani s referencnim deskovym
vymeénikem se stejnymi vnéjSimi rozmeéry. Vyraznou pfednosti aditivné vyrobeného vyméniku je
navic jednoduchost jeho montaze, kdy tato jedna komponenta nahrazuje pajenou sestavu vice jak
40 dild.



Z&kladni technické parametry

Rozmeéry (délkaxSitkaxvySka): 150x95x65 mm

Hmotnost: 916 g

Tepelny vykon pro dané podminky pracovnich latek: 5,6 kW
Tlakové ztraty pro dané podminky pracovnich latek:

- Chladivo R1234yf: 26,6 kPa

- Chladici kapalinaGlysantin G48: 7,4 kPa

ZpUsob realizace

Funkéni vzorek byl aditivné vyroben technologii Laser Powder Bed Fusion (LPBF) a byl proveden standardni
post-procesing v€etné tepelného zpracovani. Na hotovy tepelny vyménik byly nasledné pfivareny vtokové a vytokové
fitinky.

Vysledky zkousek, pouziti
Vysledky testovani jsou popsany v diplomové praci hlavniho autora funk&niho vzorku.

Vazba na projekt
FSI-S-23-8340 — Aditivni vyroba pokrocilych materialli a struktur
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Prohladuiji, Ze popsany vysledek napliiuje definici uvedenou v Pfiloze €. 2 Metodiky hodnoceni vysledkl vyzkumu,
experimentalniho vyvoje a inovaci pro rok 2025, a Ze jsem si védom dsledkd plynoucich z poruseni § 14 zakona ¢.
130/2002 Sh. (ve znéni platném od 1. Cervence 2009). ProhlaSuji rovnéz, ze na pozadani predlozim technickou
dokumentaci vysledku.

Ing. Ondfej Vaverka



